                                                                                                                                                                                            Замимаи 1 

ба Регламенти техникии 

Љумњурии Тољикистон
«Бехатарии борљома»

Нишондиҳандаҳои бехатарии санитарӣ-беҳдоштӣ ва меъёри моддаҳои аз борҷома (воситаҳои бастабандӣ) ҷудошаванда, ки бо маҳсулоти ғизоӣ алоқамандӣ доранд. 
     Љадвали 1

	Номгўйи маводњои 

       мањсулот
	Нишондоди 

назоратӣ  
	Дараҷаи ғилзати роҳдодашудаи кӯчиш <3>  , 
мг/л 
	Ҳадди дараҷаи ғилзати роҳдодашуда, дар оби нўшокї,  
мг/л   
	Дараљаи хатарнокї  
<5>  
	Ҳадди дараҷаи ғилзати роҳдодашуда с.с., 
мг/м3 дар муњити њаво
	Дараљаи хатарнокї  
<5>  

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Маводњои полимерї ва массањои пластикї дар асоси онњо        

	Полиэтилен 
(ПЭВД, ПЭНД),  
полипропилен,  
сополимерњои    
пропилен бо   
этилен,    
полибутилен,   
полиизобутилен, 
маводњои омехта дар асоси       
полиолефинњо   
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4

	
	Гексан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Гептан     
	0,100
	--
	4
	
	

	
	Гексен     
	--
	--
	--
	0,085
	3

	
	Гептен     
	--
	--
	--
	0,065
	3

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Спиртњо:                                                

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	пропилї      
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	Пластикњои полистиролї:                                            

	- блоки полистироли ба зарба тобовар   
	Стирол:     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Спиртњо:                                                

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Бензол     
	--
	0,100
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Этилбензол   
	--
	0,010
	4
	0,020
	3

	-сополимерњои 
стирол бо    
акрилонитрил  
	Стирол     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Акрилонитрил  
	0,020
	--
	2
	0,030
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Бензалдегид  
	--
	0,003
	4
	0,040
	3

	-пластикњои акрилнитрил   
бутадиён  стиролї    
    
	Стирол     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Акрилонитрил  
	0,020
	--
	2
	0,030
	2

	
	Алфа-     
метилстирол   
	--
	0,100
	3
	0,040
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Этилбензол   
	--
	0,010
	4
	0,020
	3

	
	Бензалдегид  
	--
	0,003
	4
	0,040
	3

	
	Ксилолњо (омехтаи 
изомерњо)    
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	-сополимерњои 
стирол бо    
метилметакрилат
	Стирол     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Метилметакрилат 
	0,250
	--
	2
	0,010
	3

	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	-сополимерњои 
стирол бо    
метилметакрилат ва   
акрилонитрил  
	Стирол     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Метилметакрилат 
	0,250
	--
	2
	0,010
	3

	
	Акрилонитрил  
	0,020
	--
	2
	0,030
	2

	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	-сополимерњои 
стирол  бо алфа- 
метилстирол  
	Стирол     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Алфа-     
метилстирол   
	--
	0,100
	3
	0,040
	3

	
	Бензалдегид  
	--
	0,003
	4
	0,040
	3

	
	Атсетофенон   
	--
	0,100
	3
	0,003
	3

	-сополимерњои
стирола бо    бутадиён    
	Стирол     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Бутадиен    
	--
	0,050
	4
	1,000
	4

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Спиртњо:

	
	метилӣ      
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	бутилӣ      
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	Ксилолњо (омехтаи изомерњо)
	--
	0,050
	3
	0,200
	3

	-полистиролњои кафкшуда   
	Стирол     
	0,010
	--
	2
	0,002
	2

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Этилбензол   
	--
	0,010
	4
	0,020
	3

	
	Кумол (изопропили
бензол)     
	--
	0,100
	3
	0,014
	4

	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	Пластикњои поливинилхлоридї        
         
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	2

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Винили хлордор 
	0,01
	--
	2
	0,01
	1

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	пропилї      
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	ќалъагї (Sn)   
	--
	2,000
	3
	--
	--

	
	Диоктилфталат  
	2,000
	--
	3
	0,020
	--

	
	Дибутилфталат  
	Иљозат дода намешавад

	Полимерњо дар асоси       
винилатсетат ва њосилњои истењсолии он:  
поливинилатсетат, 
спирти поливинилї,  
парокандашавии винилатсетати сополимерї бо  
дибутилмалеинат
	Винилатсетат   
	--
	0,200
	2
	0,150
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Гексан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Гептан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	Полиакрилатњо
	Гексан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Гептан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Акрилонитрил  
	0,020
	--
	2
	0,030
	2

	
	Метилакрилат  
	--
	0,020
	4
	0,010
	4

	
	Метилметакрилат 
	0,250
	--
	2
	0,010
	3

	
	Бутилакрилат  
	--
	0,010
	3
	0,0075
	2

	Полиорганосилаксанњо    
(силиконњо)       
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	Полиамидњо

	-полиамид  6 (поликапроамид,
капрон)          
	E-капролактам  
	0,500
	--
	4
	0,060
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	-полиамид  66 (полигекса-   
метиленадипамид, 
найлон)          
	Гексаметилен-  
диамин     
	0,010
	--
	2
	0,001
	2

	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	1-полиамид  610 (полигекса-  
метиленсебатсинамид)           
	Гексаметилендиамин     
	0,010
	--
	2
	0,001
	2

	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	Полиуретанњо 
	Этиленгликол  
	--
	1,000
	3
	1,000
	--

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4

	
	Бутилатсетат   
	--
	0,100
	4
	0,100
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	пропилї      
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	Полиэфирњо:

	-полиэтиленоксид 
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003 
<1>
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	-оксиди  
полипропилен    
            
	Метилатсетат   
	--
	0,100
	3
	0,070
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	-политетраметиленоксид     
	Спирти пропилї   
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	-полифениленоксид
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2


	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	-полиэтилентерефталат    ва    
сополимерњо дар асоси    кислотаи терефталевї
      
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Этиленгликол  
	--
	1,000
	3
	1,000
	--

	
	Диметилтерефталат             
	--
	1,500
	4
	0,010
	--

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Спиртњо:         
	
	
	
	
	

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	-поликарбонат     
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Метиленхлорид  
	--
	7,500
	3
	--
	--

	
	Хлорбензол   
	--
	0,020
	3
	0,100
	3

	-полисулфон      
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	-полифениленсулфид          
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	Дихлорбензол  
	--
	0,002
	3
	0,030
	--

	
	Бор (В)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	-ҳангоми истифода ба сифати пайвандсозанда:

	қатронњои фенолоформалдегидї    
          
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	қатронњои кремнийорганикӣ   
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Фенол     
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	қатрони эпоксидї 
	Эпихлоргидрин  
	0,100
	--
	2
	0,200
	2

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	Фторопластњо:     
фторопласт-3     
фторопласт-4,    
тефлон           
	Фтор-ион    
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Гексан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Гептан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	Пластмассњо 
дар асоси        
ќатронњои фенолформалдегидї        
(фенопластњо)     
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	Полиформалдегид 
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	Аминопластњо
(карбамидї ва меламиноформалдегидї)          

	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	Маводњои полимерї дар асоси ќатрони эпоксидї              
	Эпихлоргидрин  
	0,100
	--
	2
	0,200
	2

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003 
<1>
	--

	Ќатрони иономерї, аз љумла 
серлин           
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003 
<1>
	3

	
	Спирти метилї 
	0,200
	--
	2
	0,500
	2

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	3

	Селлюлоза  
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	--

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	4

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	2

	Пластмассањои эфирселлю- 
лозї (этролњо)         
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,010
	4

	
	Атсеталдегид  
	--
	2,000
	4
	0,010
	4

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	3

	
	Спиртњо:         
	
	
	
	
	

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	Коллаген   
(биополимер)     
	Формалдегид <1>       
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4

	
	Бутилатсетат   
	--
	0,100
	4
	0,100
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Спиртњо:         
	
	
	
	
	

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	пропилї      
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	Маводњои резинї ва   
резинопластикї      
(ќабатњо, мањкамкунандањои       
бидонњо, мањкамкунандањои  доираи сарпўш барои зарфњои консервкунонї ва ѓ…)         

	Кислотањои нитрил акрилї  (НАК)  
	0,02
	--
	--
	--
	--

	
	Тиурам Д    
	0,03
	--
	--
	--
	--

	
	Каптакс     
	0,15
	--
	--
	--
	--

	
	Рўњ      
	1,0
	--
	--
	--
	--

	
	Диоктилфталат (ДОФ)      
	2,0
	--
	--
	--
	--

	
	Дибутилфталат  (ДБФ)      
	Иљозат дода намешавад

	2. Парафинњо ва мумњо

	Парафинњо ва мумњо 
(сарпўшњо барои панир ва ѓ.) 
	Гексан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Гептан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Бенз(а)пирен  
	Иљозат дода намешавад
	1
	

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	0,100
	2
	0,003
	2

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	Толуол          
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	3. Ќоѓаз, картон, пергамент, зерпўстї (зери пергаментї)

	Коѓаз      
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4


	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Маргимўш (Арсен) (As)   
	0,050
	
	2
	
	

	
	Хром (Cr 3+)  
	сум-  
марно 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	Ќоѓази парафинї      
 
	Иловатан муайян кардан мебояд

	
	Гексан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Гептан     
	0,100
	--
	4
	--
	--

	
	Бенз(а)пирен  
	Иљозат дода намешавад
	1
	
	

	Картон      
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4

	
	Бутилатсетат   
	--
	0,100
	4
	0,100
	4

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Ксилолњо (омехтаи изомерњо)    
	--
	0,050
	3
	0,200
	3

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Арсен (As)   
	0,050
	--
	2
	--
	--

	
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	Иловатан муайян кардан мебояд:

	Картони табоширдор
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Барий (Ba)   
	0,100
	--
	2
	--
	--

	Картон аз коғазкӯҳна    <2> 
	Бутилатсетат   
	--
	0,100
	4
	0,100
	4

	
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Ксилолњо (омехтаи изомерњо)    
	--
	0,050
	3
	0,200
	3

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Арсен (As)   
	0,050
	--
	2
	--
	--

	
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	0,001
	--
	2
	--
	--

	
	Барий (Ba)   
	0,100
	--
	2
	--
	--

	Пергамент аз растанї   

	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	пропилї      
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Арсен (As)   
	0,050
	--
	2
	--
	--

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--
	--
	--

	
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	Зерпергамент
(ќоѓаз бо иловаи хусусиятњои сунъии паргаменти растанї)   
	Этилатсетат   
	0,100
	--
	2
	0,100
	4

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Эпихлоргидрин  
	0,100
	--
	2
	0,200
	2

	
	Е-капролактам  
	0,500
	--
	4
	0,060
	3

	
	Спиртњо:

	
	Метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	пропилї      
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	Бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Бензол     
	--
	0,010
	2
	0,100
	2

	
	Толуол     
	--
	0,500
	4
	0,600
	3

	
	Ксилолњо (омехтаи изомерњо)    
	--
	0,050
	3
	0,200
	3

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	
	Арсен (As)   
	0,050
	--
	2
	--
	--

	
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	0,001
	--
	2
	--
	--

	4. Шиша <3>

	Маводҳои шишагї:

	-шишаҳои беранг ва нимсафед  
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Арсен (As)   
	0,050
	--
	2
	--
	--

	-шишаҳои сабзранг  
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	-шишаҳои ќањваранг
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	- шишаҳои булўрї   
	Сурб (Pb)   
	<3>
	--
	2
	--
	--

	
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	<3>
	--
	2
	--
	--

	-иловатан барои булўри борийдор     
	Барий (Ba)   
	0,100
	--
	2
	--
	--

	Њангоми рангмолї иловатан бояд муайян карда шавад:

	-ба  ранги осмонї
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	
	мис (Cu)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	-ба ранги кабуд    
	Кобалт (Со)  
	0,100
	--
	2
	--
	--

	-ба  ранги сурх 
	мис (Cu)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3
	--
	--

	-бо ранги зард    
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	<3>
	--
	2
	--
	--

	
	Барий (Ba)   
	0,100
	--
	2
	--
	--

	5. Сафолї <3>

	Маводҳои кулолгарї (сафолї)     
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	<3>
	--
	2
	--
	--

	
	Барий (Ba)   
	0,100
	--
	2
	--
	--

	6.   Чин ва фарфор <3>

	Маводҳои фарфорї ва чинї

	Сурб (Pb)   
	<3>
	--
	2
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	<3>
	--
	2
	--
	--

	Њангоми иловасозї ва иистифодабарї иловатан бояд муайян карда шавад:

	окисҳои кобалт  
	Кобалт (Со)  
	0,100
	--
	2
	--
	--

	сирҳои бесурб     
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Литий (Li)   
	--
	0,030
	2
	--
	--

	сирҳои  сулфати барш     
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Барий (Ba)   
	0,100
	--
	2
	--
	--

	
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	Њангоми рангмолї ба сирњо иловатан бояд муайян карда шавад:

	

	ранги гулобї
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3
	--
	--

	ранги осмонӣ  
	Кобалт (Со)  
	0,100
	--
	2
	--
	--

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	ранги зард  
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	<3>
	--
	2
	--
	--

	7. Маводњои полимерии барои сарпўши борљомањо (воситањои бастабандӣ) истифодашаванда

	Сирњои силикатї  
(фриттњо)   
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--
	--
	--

	
	Кобалт (Со)  
	0,100
	--
	2
	--
	--

	
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3
	--
	--

	Сирњои титанї            
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Бор (B)     
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--
	--
	--

	
	Кобалт (Co)  
	0,100
	--
	2
	--
	--

	
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	
	Арсен (As)   
	0,050
	--
	2
	--
	--

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3
	--
	--

	Њангоми рангмолї иловатан бояд муайян карда шавад:

	ранги хокистарї     
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3
	--
	--

	ранги кабуд    
	Кобалт (Co)  
	0,100
	--
	2
	--
	--

	ранги ќањвагї
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--
	--
	--

	ранги сабз   
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3
	--
	--

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3
	--
	--

	ранги гулобї   
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3
	--
	--

	Њангоми насб кардани сарпўш:

	Ба пўлодњои карбонбароранда ва пастлегиронида      
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--
	--
	--

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3
	--
	--

	Ба алюминий ва њўлањои алюминї     
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	8. Маводњои полимерии барои борљомањои рангкардашуда  (воситањои бастабандї) истифодашаванда 

	Рангњои пардозии эпоксифенї             
	Эпихлоргидрин  
	0,100
	--
	2
	0,200
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	
	Ксилолњо (омехтаи изомерњо)    
	--
	0,050
	3
	0,200
	3

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	пропилї      
	0,100
	--
	4
	0,300
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Этилбензол   
	--
	0,010
	4
	0,020
	3

	Рангњои пардозии фенолравѓанї     
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003 
<1>
	2

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	Сирњои ќаиши сафедадор, бо таркиби хамираи рўњ   
	Эпихлоргидрин  
	0,100
	--
	2
	0,200
	2

	
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3
	--
	--

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	Сирњои винилии  намакдор 
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003 
<1>
	2

	
	Атсеталдегид  
	--
	0,200
	4
	0,010
	3

	
	Фенол      
	0,050
	--
	4
	0,003
	2

	
	Атсетон     
	0,100
	--
	3
	0,350
	4

	
	Винилатсетат   
	--
	0,200
	2
	0,150
	3

	
	Винили хлордор 
	0,010
	--
	2
	0,010
	1

	
	Спиртњо:

	
	метилї       
	0,200
	--
	2
	0,500
	3

	
	изопропилї   
	0,100
	--
	4
	0,600
	3

	
	бутилї       
	0,500
	--
	2
	0,100
	3

	
	изобутилї    
	0,500
	--
	2
	0,100
	4

	
	Ксилолњо (омехтаи изомерњо)    
	--
	0,050
	3
	0,200
	3

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2
	--
	--

	Њангоми истифода иловатан муайян кардан мебояд::

	хокаи алюминї барои пигментатсияи ранги пардозї               
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	борљомањо аз алюминий ва хўлањои алюминий           
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2
	--
	--

	9. Маѓзи чўб ва маснўот аз он, пўкњои табиї ва фишурдашуда 

	Маѓзи чўб ва маснўот аз он
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2

	пўкњои табиї ва фишурдашуда
	Формалдегид  
	0,100
	--
	2
	0,003
	2


Эзоњ: кўчиши моддањои зарарноки аз борљомањо (воситањои бастабандӣ) хориљшуда, ки аз маводњои омехта омода гардидаанд, танњо аз ќабати бо маводи хўрокворї алоќамандидошта, њамчунин бо ѓизои кўдакон алоќамандбуда мавриди тањќиќу санљиш ќарор мегирад.

--------------------------------

<1> Барои њама намуди љилдњои сунъии сафедадор шумораи љамъи алдегидњо (аз љумла формалдегид) ба ДКМ - 0,8 мг/л. баробар аст.
<2> Ќоѓаз ва картон аз коғазкӯҳна, метавонад танњо барои борљомаи мањсулоти хўрокворие ки намнокиашон аз 15% фоиз зиёд нест мавриди истифода ќарор гирад.
<3> Дараҷаи ғилзати роҳдодашудаи кӯчиши  сурб ва кадмий барои борљомањо аз шиша, фарфор ва чин, сафолњо, ки дар љадвали 2 оварда шудааст.
<4> Њангоми бањодињї ба мавод ва маснуоте ки барои борљомаи мањсулоти ѓизоии кудакони синни хурд нигаронида шудаанд, ба кўчиши моддањои кимиёвие ки ба дараљањои 1 ва 2 хатар дохил мегарданд, роњ дода намешавад. 
<5> Тањќиќи кўчиши моддањои зараровар ба муњити моделии обї, барои борљомањое гузаронида мешавад, ки онњо барои нигоњдории мањсулоти хўрокворї бо рутубатнокии зиёда аз 15% ва дар мўњити моделии њавої, барои мањсулоти хўрокворї бо рутубатнокии камтар аз 15% нигаронида шудаанд.
<6> Барои борљома ва воситањои бастабандие, ки аз маводњои полимерї ва массаҳои пластикї истењсол шудаанд, иловатан таѓйирёбии шумораи кислотањо муайян карда мешавад.

Љадвали 2

Меъёрҳои  санитарї-бењдоштии сурб 

ва кадмий, ки аз шиша, фарфор ва маводи чинї, хориљ карда мешаванд  

ва мањсулот аз онњо, маводи сафолї  
	Навъи борљома       
	Нишондињандањои назоратшаванда     
	Воњиди ченак   
	ДКМ   

	Борљома бо ѓунљоиши то 1,1 л         
	кадмий       
	мг/л     
	0,5    

	
	сурб       
	мг/л     
	2,0    

	Борљома бо ѓунљоиши зиёда аз 1,1 л      
	кадмий       
	мг/л     
	0,5    

	
	сурб       
	мг/л     
	2,0    


Љадвали 3

Нишондињандањои бехатарии санитарї-бењдоштї 

ва меъёри моддањое, ки аз металлњо ва хўлањои барои истењсоли 

борљома (маводњои бастабандӣ) истифодашаванда, људо мегарданд

	Номгўи маводњои мањсулот         
	Нишондињандањои назоратшаванда     
	ДКМ,   
мг/л   
	ПДК  дар оби нўшокї,   
мг/л   
	Дараљаи хатар
<*>   

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Алюминии аввалия    
	
	
	
	

	бо тозагии махсус           
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2

	бо тозагии баланд          
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--

	
	Силитсий (Si)  
	--
	10,000
	2

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3

	бо тозагии техникї      
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--

	
	Силитсий (Si)  
	--
	10,000
	2

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3

	
	Рўх (Zn)    
	1,000
	--
	3

	
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3

	2.Хўлањои алюминї:      
	
	
	
	

	ќатшаванда            
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--

	
	Мисс (Cu)    
	1,000
	--
	3

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3

	
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3

	
	Ванадий (V)   
	0.100
	--
	3

	рехташуда                 
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2

	
	Мисс (Cu)    
	1,000
	--
	3

	
	Силитсий (Si)  
	--
	10,000
	2

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3

	
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3

	
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3

	3.Њама намуди пўлод, аз љумла пўлоди босифати карбондор, хромдор ва дорои хроммаргантӣ          
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3

	
	Хром (Cr 3+)  
	28    
љамъан
0,100
	--
	3

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3

	3.1. Барои намудњои дигари пўлод, иловатан муайян кардан зарур аст:

	пўлоди карбонии пастлегиронидашуда    
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	
	Мис(Cu)    
	1,000
	--
	3

	хромокремнистї          
	Силитсий (Si)  
	--
	10,000
	2

	хромованадї          
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3

	Хроми маргантсевотитанӣ 
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3

	кремнемаргантсї ва      
хромкремнемаргантсї    
	Силитсий (Si)  
	--
	10,00
	2

	хромомолибденовї        
	Молибден (Mo)  
	0,250
	--
	2

	хромоникелеволфрамї ва
хромоникелемолибденї  
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	
	Волфрам (W)  
	0,050
	--
	2

	
	Молибден (Mo)| 
	0,250
	--
	2

	хроммолибденалюминї ва
хромоалюминї       
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2

	
	Молибден (Mo)| 
	0,250
	--
	2

	хромникелеволфрамованадиевї               
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	
	Ванадий (V)   
	0.100
	--
	3

	
	Волфрам (W)  
	0,050
	--
	2

	ба зангхўрдашавї ва гармии баланд тобовар, босифат ва дар гармогарм ғелонидашуда          
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	пастлегиронидашуда, ба гармї бо дараљаи вулќонї тобовар                     
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	
	Молибден (Mo)  
	0,250
	--
	2

	
	Ванадий (V)   
	0,100
	--
	3

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3

	ба гармї бо дараљањои мартенситї ва
мартенситї-ферритї тобовар  
                  
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	
	Молибден (Mo)  
	0,250
	--
	2

	
	Ванадий (V)   
	0,100
	--
	3

	
	Волфрам (W)  
	0,050
	--
	2

	ба гармї бо дараљаи аустенитї тобовар 
                   
	Никел (Ni)   
	0,100
	--
	3

	
	Молибден (Mo)  
	0,250
	--
	2

	
	Волфрам (W)  
	0,050
	--
	2

	
	Ниобий (Nb)   
	--
	0,010
	2

	
	Титан (Ti)   
	0,100
	--
	3

	4. Кафшерњо дар асоси хўлањои сурб:

	- ќалъагї - сурбї     
	Ќалъагї (Sn)   
	--
	2,000
	3

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2

	5. Рўх ва хўлањои он     
	Рўњ (Zn)    
	1,000
	--
	3

	
	Сурб (Pb)   
	0,030
	--
	2

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--

	
	Кадмий (Cd)   
	0,001
	--
	2

	
	Мис (Cu)    
	1,000
	--
	3

	
	Алюминий (Al)  
	0,500
	--
	2

	
	Хром (Cr 3+)  
	љамъан 
0,100
	--
	3

	
	Хром (Cr 6+)  
	
	--
	3

	
	Молибден (Mo)  
	0,250
	--
	2

	
	Марганетс (Mn)  
	0,100
	--
	3

	
	Ванадий (V)   
	0.100
	--
	3

	
	Оњан (Fe)   
	0,300
	--
	--


Замимаи 2 

ба Регламенти техникии 

Љумњурии Тољикистон
«Бехатарии борљома»

Номгўи 

муњитњои моделии њангоми тадќиќи борљома (воситањои бастабандӣ) истифодашаванда

	Номгўи мањсулоти хўрокворӣ, ки барои алоќамандї бо  онҳо борљома (воситањои бастабандӣ) пешбинӣ гардидааст  
	Мўњитњои моделии ба мањсулоти хўрокворї мутобиќгардонидашуда    

	Гўшт ва моњии тару тоза

Гўшт ва моњии намакхўрда ва дудхўрда    

Шир, мањсулоти ширї ва консервњои ширї. 

Њасиби пўхташуда; консервњо: гўштї,   моњигї, сабзавотї; сабзавоти дар сирко хобонидашуда, парвардашуда ва туршонидашуда, хамираи помидор ва ѓ.  

Мевањо,   буттамевањо,  афшўрањои мевагию сабзавотї, консервњои мевагию буттамевагї, нӯшокиҳои ғайриалкоголӣ, пиво.       
Нўшокињои алкоголї, май                                                    
Арақ, конякњо     

Спирти ѓизої, ликерњо, ром                               
	Оби муќаттар, 0,3% мањлули кислотаи ширї.   

Оби муќаттар, 5% мањлули намаки ошї.   

Оби муќаттар, 0,3% мањлули кислотаи ширї, 3% маҳлули кислотаи ширӣ. 

Оби муќаттар,  2%  мањлули кислотаи сиркои  таркибаш 2%  намаки ошї дошта; равѓани софношудаи офтобпараст.   

Оби муќаттар, 2% мањлули кислотаи лимў.   

Оби муќаттар, 20% мањлули спирти этилї, 2% мањлули кислотаи лимў.                  

Оби муќаттар, 40% мањлули спирти этилї.

Оби муќаттар, 96% мањлули спирти этиллї.



Эзоњ:

1. Борљома (воситањои борпечонї), ки дар шароити дарљшуда мавриди истифода ќарор мегиранд, дар њолати наздикшавї ба тартибу ќоидањои корфармої бо баъзе аггреватсияњо, аз нав коркард карда мешаванд. 
2. Њангоми тањќиќи борљомањои (воситањои борпечонии) пластмассї, ки дар таркибашон нитроген ва алдегидњо доранд, ба њайси муњити моделї, аз 0,3% то 3% мањлули кислотаи лимў ба љои кислотаи ширї истифода мегардад.

3. Њангоми тањќиќи борљомањо (воситањои бастабандї) барои консервњои моњї дар афшўраи дохили он, ба њайси муњити моделї танњо оби муќаттар мавриди истифода ќарор мегирад. 
4. Барои муайянсозии сурб ва кадмий аз борљомањои (воситањои бастабандии) шишагї, сафолї, фарфорї ва чинї, ба њайси муњити модели мањлули 4% кислотаи сирко истифода мешавад. 
Тарњсозии давомнокии муносибати борљома (воситањои бастабандӣ) бо муњитњои моделї
Давомнокии алоқамандии борљома (воситањои бастабандї) бо муњитњои моделї вобаста аз шароити корбурди онњо бо баъзе агграватсияњо муќаррар карда мешавад:

а) агар мўхлати пешнињодгардидаи муносибати мањсулоти хўрокворї бо борљома (воситањои бастабандӣ) аз 10 даќиќа зиёд набошад, дараљаи танвир њангоми тањќиќ то 2-соат мебошад;

б) агар мўхлати муносибати мањсулоти хўрокворї бо борљома (воситањои бастабандӣ) аз 2 соат зиёд набошад, дараљаи танвир њангоми тањќиќ то 1 шабонарўз мебошад;

в) агар мўхлати муносибати мањсулоти хўрокворї бо борљома (воситањои бастабандӣ) аз 2 то 48 соатро ташкил дињад, дараљаи танвир њангоми тањќиќ то 3 шабонарўз мебошад;

г) агар мўхлати муносибати мањсулоти хўрокворї бо борљома (воситањои бастабандӣ) аз 2 шабонарўз зиёд бошад, дараљаи танвир њангоми тањќиќ 10 шабонарўз мебошад;
д) зарфњои металлии консервкунонии бо лак рўйпўшшуда муњити моделиро пурра сохта, он зарфро сахт мањкам мекунанд, муддати 1 соат бо фишору њарорати баланд нигоњ медоранд ва дар њарорати хонагии мўътадил муддати 10 шабонарўз мемонад;

е) борљома (воситањои бастабандии) барои алоќамандї бо мањсулоти хўрокворї пешбинишудаи тамъизшаванда, бо муњити моделӣ пурра сохта, маҳкам мебанданд ва муддати 2 соат бо фишору њарорати баланд нигоњ дошта мешаванд ва баъд дар њарорати хонагӣ муддати 10 шабонарўз мемонанд. 
Меъёри њарорат њангоми ташхиси борљома (воситањои бастабандӣ)
а) борљомаи (воситањои бастабандии) барои алоќамандї бо мањсулоти хўрокворї пешбинишуда дар њарорати муњити зист, муњити моделии њарорати хонагиро пур намуда, ба мўхлати ваќти муайянгардида тобовар мебошад; 
б) борљомаи(воситањои бастабандии) барои алоќамандї бо мањсулоти хўроквории гарм пешбинишуда, бо њарорати то 800С тобовар буда, муњити моделиро пур месозанд ва ба мўхлати ваќти муайянгардида нигоњ дошта мешаванд; 

в) борљомаи (воситањои бастабандии) барои пур кардани мањсулоти хўроквории гарм (равѓани гудохташуда, панирњои сахту мулоим ва ѓ.) пешбинишуда, бо њарорати то 800С тобовар буда, муњити моделиро пур месозанд ва ба мўхлати ваќти дар боло нишондодашуда  дар ҳарорати хона нигоњ дошта мешаванд; 

                                                                                                                                                                                                      Замимаи 3
ба Регламенти техникии 

Љумњурии Тољикистон
«Бехатарии борљома»
Ифодањои њарфию раќамии (аббревиатура) маводњое, ки аз онњо борљома 

(воситањои бастабандӣ) омода карда мешавад

	Маводњои борҷомавӣ       
	Ифодањои  њарфї 
<*>          
	Рамзи  раќамї  

	1                 
	2           
	3       

	Пластик                                                              

	Полиэтилентерефталат          
	PET          
	1       

	Полиэтилени дорои зичии баланд  
	HDPE         
	2       

	Поливинилхлорид               
	PVC          
	3       

	Полиэтилени дорои зичии паст   
	LDPE         
	4       

	Полипропилен                  
	PP          
	5       

	Полистирол                    
	PS          
	6       

	Раќамњои озод                                     
	7 - 19     

	Коѓаз ва картон                                                      

	Картони чиндор (рахдор)           
	PAP          
	20       

	Намуди дигари картон                 
	PAP          
	21       

	Коѓаз                        
	PAP          
	22       

	Раќамњои озод                                     
	23 - 39    

	Металлњо

	Пўлод                         
	FE          
	40       

	Алюминий                      
	ALU          
	41       

	Раќамњои озод                                     
	42 - 49    

	Маѓзи чўб ва маводњои маѓзи чўб                                     

	Чўб                    
	FOR          
	50       

	Пўк                        
	FOR          
	51       

	Раќамњои озод                                     
	52 - 59    

	Нассоҷӣ                                                            

	Пахта                        
	TEX          
	60       

	Љут                          
	TEX          
	61       

	Раќамњои озод                                     
	62 - 69    

	Шиша                                                               

	Шишаи беранг             
	GL          
	70       

	Шишаи сабз                
	GL          
	71       

	Шишаи ќањваранг             
	GL          
	72       

	Раќамњои озод                                     
	73 - 79    

	Маводњои омехта <**>                                       

	Ќоѓаз ва картон/маводњои гуногун                         
	
	80       

	Ќоѓаз ва картон/пластикї       
	
	81       

	Ќоѓаз ва картон/алюминиї      
	
	82       

	Ќоѓаз ва картон/тунукаи сафед   
	
	83       

	Ќоѓаз ва картон/пластикї/алюминї                          
	
	84       

	Ќоѓаз ва картон/пластикї/алюминї/тунукаи сафед              
	
	85       

	Раќамњои озод                                     
	86 - 89    

	Пластикї/алюминї              
	
	90       

	Пластикї/тунукаи сафед           
	
	91       

	Пластикї/металлњои гуногун     
	
	92       

	Раќамњои озод                                     
	93 - 94    

	Шиша/пластикї                
	
	95       

	Шиша/алюминї               
	
	96       

	Шиша/тунукаи сафед            
	
	97       

	Шиша/металлњои гуногун      
	
	98       

	Раќамњои озод                                     
	99 - 100    


--------------------------------

<*> Танњо њарфи калон сабт карда мешавад.
<**> Ба таври зерин тамѓагузорї мешавад: њарфи лотинии С ва тавассути хатча – муайянсозии маводи аслї дар маљмўъ (масалан, C/ALU).
Замимаи 4 

ба Регламенти техникии 

Љумњурии Тољикистон
«Бехатарии борљома»
Тасвирњои шартї ва рамзњои дар тамѓаќоѓази борљома (воситаи бастабандӣ) дарљгардида
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             Тасвири 1                   Тасвири 2                       Тасвири 3

       барои мањсулоти хўрокворї       барои мањсулоти          барои мањсулоти ѓайрихўрокворї
                                      атриётї-косметикӣ
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Тасвири 4 -  имконоти ба партов табдилдињии борљомаи (воситаи бастабандии) истифодашуда - њалќаи Мебиус
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